Bauteildokumentation nach EN12365 1-4

Zur Erflllung der Produktnorm EN14351 1, Fenster und AuBentlren

2.3 Typ: S 7624
é’ :’ﬁ,gﬁ Anwendung:  Blendrahmendichtung
([
Hersteller: Deventer Profile GmbH & Co. KG
Material: TPE

Eckausbildung:
Klassifizierung nach EN12365: W31222
ift- Produktzertifizierung i QM 338

m=m  Dichtungen und Dichtungsprofile
Nr. 593 7011541

Verarbeitungshinweise:

- Die Eckausbildung ist spaltfrei auszufiihren.

- Bei Klinkung darf das Profil nicht durchtrennt werden.

- Bei geschweiBter Ausfiihrung sind die Ecken von
SchweiBresten zu saubern.

- Die Dichtungsebene darf nicht unterbrochen sein.

- Der DichtungsstoB ist oben auszufihren.

- Die DichtungsstdBe sind spaltfrei auszubilden.

- Das Dichtprofil beim Einbau nicht Gberdehnen.

- Die Einbaugeometrie ist einzuhalten.

- Auf Einbau nach Zeichnung ist zu achten.

- Empfehlungen Uber Verarbeitungswerkzeuge sind zu
beachten.

- Eine geeignete Stulplésung ist einzusetzen.

Empfehlungen zur werkseigenen Produktionskontrolle:

- Die angelieferte Ware ist zu kontrollieren auf
Vollstandigkeit und Ubereinstimmung mit den
Lieferpapieren.

- Lagerung nach Vorgaben des Herstellers.

- Eine Funktionskontrolle des Produktes.

- Die Einhaltung der Verarbeitungshinweise.
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